
copper Alumina Average
kxx 1 0.025 0.5125

0.398 0.025 0.2115
0.392 0.025 0.2085
0.389 0.025 0.207
0.372 0.025 0.1985
0.335 0.025 0.18

c 379 880 629.5
den 8.90E-06 3.80E-06 0.00000635
ex 1.17E+05 3.00E+05 208500
nuxy 0.3 0.22 0.26
alpx 1.65E-05 5.00E-06 0.00001075

1.65E-05 5.10E-06 0.0000108
1.65E-05 5.50E-06 0.000011
1.65E-05 6.20E-06 0.00001135
1.65E-05 7.60E-06 0.00001205
1.65E-05 8.00E-06 0.00001225
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